MERKBLATT SMGV NR. 73

SMGV Schweizerischer Maler- und Gipserunternehmer-Verband

maler
glpser

Die Kreativen am Bau.

oo T A/ auE e 1 | ol L] |

Mai 2022

FENSTERBANKE UND TURSCHWELLEN

Projektierung und Einbau an Fassaden mit Aussenputzen und verputzten Aussenwarmedammungen




Die Erarbeitung dieses Merkblatts wurde unterstiitzt durch:

VAWD-Systemhersteller:

GR=UTOL

"weber

SAINT-GOBAIN

Fensterbank-Hersteller: Fensterhersteller:

Bausysteme
SZFF
CSFF

Alurex soleda Bj] Dosteba %’4

Bauexperte:

BAU=XPERTE WS

Beratungen und Expertisen im Gipsergewerbe

Verarbeiter Fassadenputze und VAWD:

maler
glpser

Die Kreativen am Bau.



Merkblatt «Projektierung und Einbau von Fensterbanken und Tiirschwellen in Fassaden mit Aussenputzen und verputzten Aussenwarmedammungen»

Einleitung

Fensterbanke und Turschwellen sind Bestandteile des gesamten
Systems einer Wandoffnung in Fassaden. Sie sollen Meteorwasser
kontrolliert ableiten und dessen Infiltration in die Konstruktion ver-
hindern.

Dieses Merkblatt weist auf die vielfaltigen Anforderungen hin und
zeigt den Stand der Technik auf, um Bauschaden in den Anschlussbe-
reichen dieser Bauteile zu verhindern. Es unterscheidet die Bereiche
Projektierung und Ausfihrung.

Das Merkblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit oder All-
gemeingultigkeit, rechtliche Anspriche gegenuber den Autoren bzw.
dem Herausgeber lassen sich daraus nicht ableiten.

Es erlautert im Zusammenhang mit Fensterbanken und Turschwellen:

e die verschiedenen Konstruktionen

e die Materialisierungen

e die Anforderungen an die Fassadenanschliisse

e die Anforderungen an die Anschlisse an Fenster- und Turrahmen
e den zeitlichen Ablauf des Einbaus je nach gewahlter Konstruktion

e die Instandhaltung und den Unterhalt dieser Einbauteile sowie
deren Anschlusse

e die Pflichten aller Beteiligten

Merkblatt Mai 2022, © SMGV
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0

GELTUNGSBEREICH

0.1 ABGRENZUNG

Dieses Merkblatt gilt fir die fachgerechte Projek-
tierung und den Einbau von Fensterbanken und Tir-
schwellen in Fassaden mit Aussenputzen und verputzten
Aussenwarmedammungen unter Beriicksichtigung des
Systems einer «Wandoffnung» als Ganzes. Als Unter-
grund werden die gangigsten Traggriinde beriicksichtigt.

Nicht beschrieben werden in diesem Merkblatt die Pro-
jektierung und Ausfihrung von Bristungsabdeckungen,
die Bestandteile der Norm SIA 271 «Abdichtungen von
Hochbauten» sind und in der Regel vom Spengler ausge-
fuhrt werden.

0.2 NORMATIVE VERWEISUNGEN

Im Text dieses Merkblattes wird auf die nachfol-
gend aufgefiihrten Publikationen verwiesen, welche im
Sinne der Verweisungen ganz oder teilweise mitgelten.

Norm SIA 118 Allgemeine Bedingungen fiir Bauarbeiten

Norm SIA 118/242 Allgemeine Bedingungen fir Verputz-
und Trockenbauarbeiten

Norm SIA 242 Verputz- und Trockenbauarbeiten

Norm SIA 118/243 Allgemeine Bedingungen fir ver-
putzte Aussenwarmedammungen

Norm SIA 243 Verputzte Aussenwarmedammung
Norm SIA 257 Maler- und Tapeziererarbeiten

Norm SIA 118/257 Allgemeine Bedingungen fiir Maler-
und Tapeziererarbeiten

Norm SIA 118/271 Allgemeine Bedingungen fiir Abdich-
tungen im Hochbau

Norm SIA 271 Abdichtungen im Hochbau

Norm SIA 118/274 Allgemeine Bedingungen fiir Abdich-
tungen von Fugen in Bauten

Norm SIA 274 Abdichtungen von Fugen in Bauten

Norm SIA 118/331 Allgemeine Bedingungen fiir Fenster
und Fenstertilren

Norm SIA 331 Fenster und Fenstertiiren

Norm SIA 414/1 Masstoleranzen im Bauwesen - Begriffe,
Grundsatze und Anwendungsregeln

Norm SIA 414/2 Masstoleranzen im Hochbau
Norm SIA 469 Erhaltung von Bauwerken

1

VERSTANDIGUNG

Abdichtungssystem
Gesamtheit aller aufeinander abgestimmten Teilkompo-
nenten, welche die Funktion der Abdichtung umfassen.

Anschlussfuge

Fuge zwischen Bauteilen, die in Material und Funktion
verschieden sind, z. B. Anschluss von Leibung an
Fensterrahmen oder Putzbord, Fensterbank an Fenster-
rahmen usw.

Auflagekeil
Vorfabriziertes, keilformiges Formteil aus Warmedam-
mung als Auflager fur die Fensterbank oder Tiirschwelle.

Auflager
Flache, auf welche die Fensterbank oder Tiirschwelle
eingebaut wird.

Auflagewinkel

Vorfabriziertes, winkelformiges Formteil aus Warme-
dammung als Auflager fur die Fensterbank oder
Tlrschwelle.

Beanspruchungsgruppe (BG])

Einstufung von Fugendichtungsbandern beziiglich
Schlagregendichtheit:

e BG 1: gepriifte Schlagregendichtheit =2 600 Pa

e BG 2: geprifte Schlagregendichtheit 2300 Pa

Dammplattenkleber
Klebemortel oder Montageschaum zur Befestigung von
Dammestoffplatten auf dem Untergrund.

Dammstoffliicke
Spalt in der Dammung beim Plattenstoss oder Bauteil-
anschluss = 1,5mm.

Dammstoff-Passstiick
Dammplattenstiick fir den erleichterten und prazise-
ren Einbau des Fugendichtungsbandes in der Leibung.

Dehn- und Stauchzone
Bereich, der Verformungen zwischen verschiedenen
Bauteilen aufnehmen kann.

Dichtstoff

Pastoser Werkstoff, der nach der Aushartung elastisch
bleibt und Verformungen im Fugenbereich aufnehmen
kann.
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Dichtstopper
Passgenaues, abdichtendes Element zum Verschlies-
sen von horizontalen Nuten in Fenster- oder Tlirrahmen.

Einschubprofil

Kunststoffprofil, welches kraftschlissig in die Leibung
eingebaut ist und in welches die Fensterbank oder
Tirschwelle eingeschoben werden kann.

Entkoppeltes Putz- oder Stehbord

Seitliches, nicht starr verbundenes Abschlusselement
an die Fensterbank oder Tlrschwelle zur Aufnahme von
thermischen Langenanderungen.

Entwasserungsfuge

Offene Fugenausbildung zwischen Sekundarabdichtung
und Unterseite der Fensterbank oder Tiirschwelle zur
kontrollierten Austrocknung von Kondensat oder
Meteorwasser.

Fugendichtungsband

Vorkomprimiertes, impragniertes Schaumstoffdichtungs-
band auf Polyurethanbasis, welches nach dem Einbrin-
gen in eine Fuge langsam expandiert und sich an die
Fugenrander anpresst.

Fugenverschluss

Fugenausbildung mit Dichtstoff zum Verschliessen von
Dammstoffliicken (<5 mm) ohne Verformungsvermagen
und abdichtende Funktion.

Gesamtverformungsvermogen

Verformungsbereich (Gesamtheit von Dehnung, Stau-
chung, Scherung], innerhalb dessen ein elastischer
Dichtstoff seine Funktionsfahigkeit beibehalt.

Gewerkeloch

Fehlstelle in abdichtenden Anschliissen von aneinan-
derstossenden, verschiedenartigen Bauteilen und
Gewerken.

Hinterfillprofil

Weicher, runder, offen- oder geschlossenzelliger
Schaumstoff (Rundschnur), der die Tiefe und das
riickseitige Profil des Dichtstoffs im Fugenquerschnitt
bestimmt.

Klebstoff
Dynamisch belastbarer, pastoser und feuchtigkeitsbe-
standiger Polymerkleber.

Primarabdichtung

Erste Abdichtung (Fensterbank oder Tirschwelle) als
wasserflihrende Ebene in Kombination mit einer
Sekundarabdichtung.

Putzbord

Seitlich erhohter Abschluss bei Fensterbanken oder
Tirschwellen, der den Putzanschluss von der wasser-
fihrenden Ebene entkoppelt.

Putzabschlussprofil
Profil zur Erstellung von Putzab- und Bauteilanschlissen.

Sekundarabdichtung

Zweite, zusatzliche Abdichtung unter der Fensterbank
oder Turschwelle zur Erhohung der Sicherheit und
separaten Entwasserung.

Stehbord

Seitlicher Aufbug bei Fensterbanken oder Tirschwellen
aus Metall, der den Putzanschluss von der wasserfiih-
renden Ebene entkoppelt.

Traggrund
Wand- und Deckenkonstruktion zur Aufnahme des
Putz- oder VAWD-Systems.

Trennschnitt
Durchgehender Schnitt durch alle Putzschichten zur
vollstandigen Trennung des Putzes.
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2

PROJEKTIERUNG

21 ALLGEMEINES

Die Aufgabe jeder Fensterbank oder Tirschwelle
besteht darin, eine Infiltration von Meteorwasser in die
Fassadenkonstruktion dauerhaft zu verhindern. In Kom-
bination mit einem Fenster oder einer Tire bildet die
Fensterbank oder Tirschwelle zusammen mit den not-
wendigen Anschliissen an die angrenzenden Bauteile
jene wasserfiihrende Ebene, die fir das Ableiten des
Meteorwassers verantwortlich ist.

Beim Einbau von Fensterbanken oder Tirschwellen sind
immer mehrere Gewerke involviert. Die dabei entstehen-
den Schnittstellen der verschiedenen Gewerke sind sorg-
faltig zu projektieren und aufeinander abzustimmen.

Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, miis-
sen die Aussenwandkonstruktion, das Fenster, das Be-
schattungssystem sowie die Fensterbank und Tirschwelle
detailliert projektiert werden.

Fensterbanke sind grundsatzlich nicht belastbar. Werden
Wandoffnungen als Durchgang genutzt, so sind begeh-
bare Tirschwellen zu projektieren.

Verformungen des Untergrundes oder thermisch bedingte
Langenanderungen der einzelnen Komponenten dirfen
die Dichtheit der Anschliisse nicht beeintrachtigen. Es
sind dem Verformungsverhalten entsprechende An- und
Abschliisse mit den notwendigen Dehn- und Stauchzonen
zu projektieren und einzubauen.

Um Feuchteschaden im Anschlussbereich zu vermeiden,
sind Fenster, Anschlussfugen und Baukorper als Ge-
samtsystem zu betrachten. Das Gesamtsystem muss in
Bezug auf die Wasserdampfdiffusion nach dem Prinzip
«innen dichter als aussen» projektiert werden.

Die objektspezifischen technischen Anforderungen und
Eigenschaften sind gegeniiber den asthetischen Anforde-
rungen und dem Erscheinungsbild hoher zu werten. Zu
beachten sind:

e die Exposition und Lage des Geb&dudes

e die Art der Fassadenkonstruktion

e die Dimensionierung der Fensterbanke und Turschwel-
len (L&nge, Dilatationen usw.)

e die Materialeigenschaften der Fensterbanke und
Turschwellen (thermischer Ausdehnungskoeffizient)

Abb. 1 Querschnitt Fensterrahmen-Anschluss an Mauerwerk mit
verputzter Aussenwarmedammung und den drei Funktionsebenen.

R AR A A IO HA TN

o Dampfbremse und Luftdichtung
Zur Vermeidung von unkontrollierten Luftstrémungen und
der damit verbundenen Kondensatbildung innerhalb der
Konstruktion.

e Schall- und Warmeschutz
€ winddichtung

@ Schlagregendichtung

¢ die Farbgebung einer allfalligen Beschichtung
(Hellbezugswert)

* die Einbautemperaturen (bei hohen oder niedrigen
Temperaturen sind die Dehn- und Stauchzonen
entsprechend zu bemessen)
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2 PROJEKTIERUNG

Tabelle 1: Thermische Langendnderungen; Temperaturdifferenz AT: 70 °C (Aluminium dunkel 100 °C)

Langenidnderung in mm/m

0.00 2.50
0.70
Granit |EEE—
0.77
Glasfaserbeton |(EEEE——
0.84
Kunststein |
1.12
Chromstahl —
1.68
Aluminium hell —
2.40

Aluminium dunkel

Empfohlene Maximallangen werden in Ziff. 2.10, Tab. 5, aufgefiihrt.

MATERIALISIERUNG VON FENSTERBANKEN
UND TURSCHWELLEN

Je nach Materialisierung und Farbgebung der
Fensterbanke oder Tirschwellen ist mit unterschiedli-
chen Langenanderungen durch die thermische Verfor-
mung im Verlaufe eines Jahreszyklus zu rechnen. Diese
sind bei der Projektierung der Details, insbesondere der
An- und Abschlisse, zu beriicksichtigen.

2.2

2.2.1 Metall

Fensterbanke und Tirschwellen aus Metall wer-
den z.B.aus Aluminium oder Chromstahl hergestellt und
sind in glatter oder rutschhemmender Riffel- oder Gers-
tenkorn-Strukturoberflache erhaltlich. Ausfihrungen aus
Aluminium werden mit eloxierter oder pulverbeschichte-
ter Oberflache hergestellt. Ausfiihrungen aus Chrom-
stahl werden ublicherweise roh belassen.

2.2.2 Glasfaserbeton

Fensterbanke und Tirschwellen aus Glasfaserbe-
ton werden in glatter oder strukturierter Oberflache und
in diversen Farben hergestellt. Allfallige Putzborde sind
aufgeklebt oder monolithisch ausgebildet.

10

2.2.3 Stein (Natur- oder Kunststein)

Fensterbanke und Tirschwellen aus Kunststein
(Beton) werden in schalungsglatter oder nachbearbeiteter
Oberflache hergestellt. Allfallige Putzborde sind aufge-
klebt oder monolithisch ausgebildet.

Ausfihrungen aus Naturstein werden in polierter oder
strukturierter Oberflache hergestellt. Allfallige Putzborde
sind aufgeklebt oder es konnen Wassernuten eingefrast
werden.

Aufgrund der moglichen Wasserdurchlassigkeit von
Natur- oder Kunststein ist die Notwendigkeit einer Sekun-
darabdichtung abzuklaren.
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2.3 TECHNISCHE MERKMALE VON FENSTER-
BANKEN UND TURSCHWELLEN

2.3.1 Neigung und Gefalle
Die Neigung ist mit einem Gefalle nach aussen von
mindestens 4° oder 7% auszubilden.

2.3.2 Lange

Die Lange ergibt sich aus der fertig verputzten lich-
ten Breite der Fenster- oder Turoffnung sowie aus dem
Anschlussdetail an die Leibung (Putzbord, Stehbord oder
seitlicher Einstand in die Fassade).

2.3.3 Entkoppelte Fensterbanke oder Tiirschwellen

Bei einer Langenanderung von 2 1,5mm pro seitli-
chen Anschluss wird empfohlen, eine mehrteilige Aus-
fihrung oder eine Ausfiihrung mit entkoppelten Putz-
oder Stehborden zu projektieren. Dies gewahrleistet
wartungsarme Leibungsanschliisse (empfohlene Maxi-
malldngen s. Ziff. 2.10, Tab. 5).

2.3.4 Tiefe und Fassadeniiberstand

Die Tiefe ergibt sich durch das Mass ab Fenster-
oder Turrahmen zur fertig verputzten Fassadenoberfla-
che zuziglich des Fassadeniberstands.

Der Uberstand ist so auszubilden, dass abtropfendes
Wasser die Fassade moglichst nicht benetzt. Ein Mindest-
abstand von 30mm von der Abtropfkante (Abb. 2) bzw.
Wassernut (Abb. 3) und der fertigen Fassadenoberflache
muss eingehalten werden.

Sind die Fluchten von Fenster- bzw. Tirrahmen und Fas-
sadenflache nicht parallel, so sind Abweichungen beim
Fassadenlberstand zu akzeptieren. Ansonsten ist eine
konische Ausfiihrung der Fensterbanke oder Tirschwel-
len zu vereinbaren.

2.3.5 Vordere Hohe

Die vordere Hohe ist so zu projektieren, dass die
Eigenstabilitat gewahrleistet ist und die Fensterbanke
und Tirschwellen den nutzungsiblichen Belastungen
standhalten. Als Mindestmass flr die vordere Hdhe bei
Ausfiihrungen aus Metall haben sich 30 mm bewahrt
(Abb. 2).

Abb. 2 Fassadeniiberstand bei Metall-Fensterbank

d

—|
min.
30 mm

Abb. 3 Fassadeniiberstand bei Glasfaserbeton-Fensterbank

1
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2.4  MASSAUFNAHME UND -TOLERANZEN

Die Massaufnahme sollam Objekt erfolgen. Beider
Massaufnahme miissen alle Fenster- und Tirrahmen ein-
gebaut sowie samtliche ausfiihrungsrelevanten Details

bekannt sein (Ziff. 2.9 ff.).

Zur exakten Héhenpositionierung der Fensterbanke und
Tidrschwellen muss ein Abschnitt des Wetterschenkel-
profils zur Verfligung stehen. Dies ist durch die Baulei-
tung sicherzustellen.

Allfallige Massdifferenzen zwischen Rahmen- und Fas-
sadenfluchten sind in einem unterschiedlichen Fassa-
deniiberstand zu akzeptieren oder bei einer erhohten
Ausfihrungsgenauigkeit in einer konischen Fensterbank-
oder Tirschwellenausbildung auszugleichen (Ziff. 2.3.4).

2.4.1 Toleranzen im Rohbau und Ausbau
Abweichungen bzw. Toleranzen der Rohbaukonst-
ruktion wie Ebenheit, Winkel und Masshaltigkeit von
Grosse und Lage der Wandoffnungen sind in den Normen
SIA 414/1 «Masstoleranzen im Bauwesen - Begriffe,
Grundsatze und Anwendungsregeln» und SIA 414/2
«Masstoleranzen im Hochbau» geregelt.

2.4.2 Toleranzermittlung nach Norm SIA 414/2

Wenn ein Messpunkt am Bauwerk nach mehreren
Toleranzfallen Uberprift werden kann, liefert jeder Fall
eine oder mehrere Toleranzbedingungen.

Dieser normative Text wird nachfolgend anhand eines
Beispiels einer Betondeckenstirne erklart:

Eine Betondeckenstirne ist 0,25m hoch. Deren Ebenheit
zuden oben und unten angrenzenden Mauerwerken kann
man folglich auf die freien Messdistanzen von 0,4m,
1,0m, 2,0m und 4,0m kontrollieren. Die Toleranz gilt als
eingehalten, wenn die Grenzwerte bei allen vier Messdis-
tanzen (Toleranzfallen) eingehalten sind.

2.4.3 Toleranzermittlung der Ebenheit

Die Ebenheitwird durch Einzelmessungen mit einer
Messlatte oder durch Messen der Abstande zwischen be-
liebig angeordneten Messpunkten und einer Bezugs-
flache/-linie gepriift.

Die Ebenheit wird Uber alle Bauteile, die eine gemeinsa-
me Oberflache im Rohbau und Ausbau bilden, gepriift,
unabhangigvon der Etappierung, Funktion, Lage und Ma-
terialisierung.

Bei einer freien Messdistanz werden die Lange der Stre-
cke und die Lage der Anfangs- und Endpunkte beliebig
gewahlt. Ladnge und Lage (Anfangspunkt, Endpunkt) sind
nur durch die Bedingung eingeschrankt, dass Anfangs-
und Endpunkt auf der zu prifenden Geraden bzw. Ebene
liegen missen.

Tabelle 2: Grenzwerte fiir Ebenheitsabweichungen im Rohbau und Ausbau gemass Norm SIA 414/2

Messdistanz mit tolerierbaren Grenzabweichungen:

Freie Messpunktabstande in m <0,4 <10 <2,0 <4,0
Tolerierbare Grenzabweichung in mm

Rohbau:

Wande und Decken zur Aufnahme von Putzen oder der verputzten 4 6 8 12

Aussenwirmedammung (VAWD)

Ausbau:

Flachenfertige Wande und Unterseiten von Decken mit Putzen oder 2 3 5 8

der verputzten Aussenwidrmedammung (VAWD)

12
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Tabelle 3: Grenzwerte fiir Winkelabweichungen im Rohbau und Ausbau gemass Norm SIA 414/2

Winkelabweichungen von vertikalen, horizontalen und geneigten Flichen sowie Offnungen (Lot und Blei)

Messdistanz mit tolerierbaren Grenzabweichungen

Gebundene Messdistanzen in m <0,4 Z é :;g :Zg :140‘00 :;gg > 20,0
Tolerierbare Grenzabweichung in mm

Rohbau 4 8 12 16 20 24

Ausbau 4 8 10 16 20 24

2.4.4 Toleranzermittlung bei Lot und Blei

Die Masshaltigkeit von Wandoffnungen, die Winkel-
abweichungen in der Vertikalen (Lot), in der Horizontalen
(Blei) und in der Neigung werden durch Kontrollieren der
gebundenen Messdistanzen gepriift.

Beieiner gebundenen Messdistanz missen Anfangs- und
Endpunkt von einem Nennmass ausgehen. Die Prifung
innerhalb einer Flache erfolgt anhand von Messdistanzen
zwischen beliebig im Plan bestimmbaren Punkten.

2.5 SEKUNDARABDICHTUNG

Die Notwendigkeit einer Sekundarabdichtung ist
abzuklaren. Diese istjedoch generellim Holzbau oder bei
erhohter Beanspruchung aufgrund maglicher Langen-
anderungen oder Verformungen erforderlich. Fenster-
banke oder Tiirschwellen stellen die Primarabdichtung
dar. Primar- und Sekundarabdichtungen sind aufeinander
abgestimmt zu projektieren.

Die Sekundarabdichtung wird auf einem in der korrekten
Neigung ausgebildeten Untergrund eingebaut. Sollte Me-
teorwasser unter die Fensterbanke oder Tirschwellen
gelangen oder sich dort Kondensat bilden, kann diese
Feuchtigkeit Uber die Sekundarabdichtung nach aussen
entweichen und austrocknen.

Die Sekundarabdichtung ist als eine dreiseitig geschlos-
sene Wanne auszubilden und kann z.B. mit systemkon-
formen Schutzbeschichtungen, Dichtschlammen, Folien
oder Flussigdichtstoffen ausgefiihrt werden. Samtliche
Anschlisse an Fenster- oder Tirrahmen und die Fassa-
de sind durch Aufbordungen der Sekundarabdichtung

schlagregendicht anzuschliessen. Die seitlichen Anschlis-
se an die Fassadenleibungen werden idealerweise mit
dafiirvorgesehenen Einschubprofilen ausgebildet (Abb. 4).

Mit der Fertigstellung der Sekundarabdichtung wird das
Infiltrieren von Wasser bereits vor dem Einbau der Fens-
terbanke oder Turschwellen verhindert. Bis dahin ist sie
vor Beschadigungen zu schitzen. Die Fensterbanke oder
Turschwellen werden nach Fertigstellung der Fassade
eingebaut. Sie sind von der Fassade entkoppelt und be-
notigen mehrheitlich keine weiteren seitlichen Abdich-
tungsmassnahmen. Somit sind die seitlichen Putzan-
schlisse keinen Langenanderungen durch Fensterbanke
oder Turschwellen ausgesetzt und konnen als wartungs-
frei bezeichnet werden.

Das Fassadengeriist muss so projektiert werden, dass
das nachtragliche Einschieben der Fensterbank oder der
Turschwelle moglich ist.

Abb. 4 Sekundarabdichtung aus Schutzbeschichtung oder Dicht-
schlamme mit seitlichem Einschubprofil
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2.6 EINBAU

Die Befestigungsart wird bestimmt durch das
gewahlte Fensterbank- oder Tirschwellensystem, den
Fassadenaufbau sowie den Einbauzeitpunkt. Vor dem
Einbau der Fensterbanke und Turschwellen sind die Ab-
dichtungen der Fenster- und Tirrahmen durch die Bau-
leitung zu prifen (Ziff. 2.1, Abb. 1, Ebene 3a). Der Unter-
grund ist durch den Unternehmer auf Tragfahigkeit zu
prifen.

Bei der verputzten Aussenwarmedammung kann der
Einbau von Fensterbanken und Tirschwellen vor oder
nach dem Versetzen der Dammplatten erfolgen.

Beiverputztem Mauerwerk erfolgt der Einbauvon Fenster-
banken und Turschwellen Gblicherweise vor den Verputz-
arbeiten.

In Kombination mit einer Sekundarabdichtung werden die
Fensterbanke und Tirschwellen nach dem Fertigstellen
der Fassade eingebaut.

2.6.1 auf Dammung

Fir die Befestigung von Fensterbanken und Tir-
schwellen durch Kleben stehen folgende Varianten zur
Verfligung:

e auf bauseits geschnittene Dammplatten mit oder
ohne Gefalle

¢ auf werkseitig vorfabrizierte Auflagekeile

e auf werkseitig vorfabrizierte Auflagewinkel mit oder
ohne Gefalle

Die geschnittenen Dammplatten, die Auflagekeile oder
-winkel sind mit einem bewehrten, systemkonformen
Grundputz zu beschichten oder, falls erforderlich, mit ei-
ner Sekundarabdichtung zu beschichten. Das Aufkleben
der Fensterbanke oder Tirschwellen erfolgt mit Kleb-
stoff (Ziff. 3.4.1).

Fensterbanke oder Turschwellen mit werkseitig ange-
brachten Auflagekeilen konnen direkt mit Klebstoff auf
die Dammplatten geklebt werden.

Um die Belastbarkeit bei Tirschwellen zu gewahrleisten,
muss die darunterliegende DAmmung eine ausreichende
Druckfestigkeit aufweisen (z.B. XPS) und darf nicht ab-
rutschen (Ziff. 3.4.1, Abb. 33).
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Fensterbanke oder Tirschwellen aus Metall in dunkler
Farbgebung, Hellbezugswert (Y-Wert) < 20, kénnen sich
je nach Ausrichtung stark erhitzen. Bei EPS- oder XPS-
Dammestoff wird empfohlen, eine thermische Entkoppe-
lung zu projektieren.

2.6.2 auf Stiitzwinkel oder Montagebiigel

Die Befestigung von Fensterbanken oder Tir-
schwellen auf Stiitzwinkel oder Montageblgel bei einer
verputzten Aussenwarmedammung ist nur vor dem An-
bringen der Dammplatten moglich.

Stltzwinkel miissen den Lastabtrag (Eigen- und Auflast)
tibernehmen, wahrend Montagebiigel lediglich als Mon-
tagehilfe dienen. Die Anzahl der Stiitzwinkel oder Mon-
tagebiigel ist auf die Materialisierung und Lange der
Fensterbanke oder Tirschwellen abzustimmen. Bei Tiir-
schwellen ist die hohere Belastung zu bericksichtigen.

Die Langenanderung von Fensterbanken und Tirschwellen
darf durch die Stiitzwinkel oder Montagebtigel nicht be-
hindert werden.

Fensterbanke oder Turschwellen mit entkoppelten Putz-
oder Stehborden miissen systemgerecht befestigt werden.

Abb. 5 Einbau einer Glasfaserbeton-Fensterbank auf Stiitzwinkel



Merkblatt «Projektierung und Einbau von Fensterbanken und Tiirschwellen in Fassaden mit Aussenputzen und verputzten Aussenwarmedammungen»

Die Dammplatten sind unter den Fensterbanken und Tir-
schwellen passgenau anzuschliessen.

Die Montage der Stiitzwinkel bei Tirschwellen sollte vor
der Bauwerksabdichtung erfolgen. Erfolgt der Einbau
nachtraglich, missen die Durchdringungen erneut abge-
dichtet werden. Die Schichtstarken und Mindestklebe-
flachen bei Abdichtungsiiberlappungen des gewahlten
Abdichtungssystems gemass Norm SIA 271 sind zu be-
achten.

Beim Einbau von Fensterbanken oder Turschwellen mit
Stutzwinkeln oder Montageblgeln ist das Anbringen einer
Sekundarabdichtung nicht moglich.

2.6.3 auf Traggrund

Wassersaugende Briistungskronen miissen in der
Rohbauphase bis zum Einbau der Fensterbank oder Tiir-  Abb. 6 Mortelbett mit Gefalle
schwelle durch eine Abdeckung vor Auffeuchtungen ge-
schitzt werden.

Der Einbau von Fensterbanken oder Tirschwellen auf
Mauerwerk erfolgt auf ein vorgangig erstelltes Mortel-
bett aus Zementmartel. Das Aufkleben mit Klebstoff er-
folgt nach genligender Trocknung des Mortels (Ziff. 3.4.1).

2.6.4 auf Sekundarabdichtung

Das Aufkleben der Fensterbanke oder Tiirschwellen
erfolgt mit Klebstoff direkt auf die Sekundarabdichtung
(Ziff. 3.4.1).

Abb. 7 Mértelbett horizontal

15
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2.7 ANSCHLUSSFUGEN
Folgende Anschlussfugen sind beim Einbau von
Fensterbanken oder Turschwellen zu beachten:

¢ hinterer Anschluss zu Fenster- oder Tirrahmen
¢ seitlicher Anschluss bestehend aus:

- oberer leibungsseitiger Anschluss

- oberer fassadenseitiger Anschluss

- stirnseitiger Anschluss

- unterer Anschluss (seitlich 50-100mm)
e unterer Anschluss

Abb. 8 Anschliisse bei Fensterbanken und Tiirschwellen ohne
vorderen Abbug sowie ohne Putzbord

<

Abb. 9 Anschlisse bei Fensterbanken und Tirschwellen mit vor-
derem Abbug und Putzbord
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Diese verschiedenen Anschlussfugen kdnnen mit unter-
schiedlichen Abdichtungsmassnahmen erstellt werden.
Die Dichtheit bei Ubergangen von Anschlussfugen ist zu
gewahrleisten. Die Vertraglichkeit der verwendeten Ma-
terialien untereinander ist sicherzustellen.

Abdichtende Anschlisse sind als Anschlussfugen ge-
mass Norm SIA 274 «Abdichtungen von Fugen in Bauten»
zu projektieren. Grundlage fir die Projektierung von Fu-
gen ist die Nutzungsvereinbarung. Fir die Projektierung
muss das Nutzungskonzept vorliegen. Dieses beinhaltet
die Funktion, die Kontrolle und den Unterhalt sowie die zu
erwartende Beanspruchung durch Witterungs- und Um-
welteinfliisse der Fugen.

Fugen konnen die bei einer Verformung entstehenden
Krafte auf die angrenzenden Bauteile Ubertragen. Die
Bauteile und allfallige Oberflachenbehandlungen mis-
sen diese Krafte aufnehmen kdnnen.

Fugen sollten so projektiert werden, dass die Kontrolle
und der Unterhalt sichergestellt sind.

Bei verdeckten, Uberputzten oder nicht mehr zugangli-
chen Fugenistdie Ausfihrungvisuell zu prifen, bevor die
Zuganglichkeit nicht mehr gegeben ist.

Bei der Entscheidung, welche Fugenausbildung gewahlt
wird, sollte die Instandhaltung mitbericksichtigt werden.
Sichtbare Fugendichtungsbander kdnnen mit geringem
Aufwand ersetzt werden. Ein Ersatz von Fugen mit Dicht-
stoffen beinhaltet jeweils mehrere Arbeitsgange.

2.7.1 mit Fugendichtungsband
Anschlussfugen mit Fugendichtungsbandern kon-
nensichtbar, Uberputzt oder abgedeckt projektiert werden.

Die Beanspruchungsgruppe (BG) der Fugendichtungs-
bander ist gemass den Anforderungen der Einbausituation
zu bestimmen. Fir sichtbare oder Giberputzte Anschluss-
fugen sind Fugendichtungsbander der Beanspruchungs-
gruppe 1(BG 1) mit einer gepriiften Schlagregendichtheit
von 2 600 Pa einzusetzen.

Fir nicht direkt bewitterte, z. B. mit Wetterschenkeln ab-
gedeckte Anschlussfugen konnen Fugendichtungsbander
der Beanspruchungsgruppe 2 (BG 2) mit einer gepriften
Schlagregendichtheit von = 300 Pa eingesetzt werden.
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Einsatz-
bereich
3-7mm

15 mm
Bandbreite

Abb. 10 Anschlussfuge mit Uberputztem Fugendichtungsband

Das Fugendichtungsband ist entsprechend der Fugen-
breite (Einsatzbereich) und Fugentiefe (Bandbreite) aus-
zuwahlen (Abb. 10). Die Bezeichnung der Fugendich-
tungsbander gibt Aufschluss liber die Bandbreite und den
Einsatzbereich des jeweiligen Bandes.

Bei sichtbaren Anschlussfugen werden Fugendichtungs-
bander von mindestens 20mm Breite empfohlen. Bei iiber-
putzten oder abgedeckten Anschlussfugen konnen Fu-
gendichtungsbandervon 15 mm Breite eingesetzt werden.

Die Fugenflanken miissenin der Fugentiefe parallel sein,
sonst kann sich das Fugendichtungsband eigenstandig
aus der Fuge herauspressen.

Bei Uberputzten Anschlussfugen mit Fugendichtungs-
bandern sind alle Putzschichten mit einem Trennschnitt
zu entkoppeln.

Sichtbare Fugendichtungsbander konnen mit Farbe
schwach deckend beschichtet werden. Rissbildungen oder
Farbablosungen sind zu tolerieren.

Alternativ konnen Putzabschlussprofile mit integriertem
Fugendichtungsband gemass Herstellerfreigaben pro-
jektiert werden (Ziff. 3.10.1, Abb. 48).

Abb. 11 Putzbordanschluss mit sichtbarem Fugendichtungsband
mit Farbe beschichtet

Abb. 12 Putzbordanschluss mit sichtbarem Fugendichtungsband

<al |

Sl

Abb. 13 Putzbordanschluss mit Putzabschlussprofil mit
integriertem Fugendichtungsband

17
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2.7.2 mit elastischem Dichtstoff

Fir Anschlussfugen mit elastischen Dichtstoffen
sind Dichtstoffe mit einem Gesamtverformungsvermao-
genvon = 20% einzusetzen.

Die Materialvertraglichkeit von Dichtstoffen ist abzukla-
ren, um Verfarbungen zu vermeiden.

Anschlussfugen mit Dichtstoffen dirfen nicht Uberputzt
werden.

Fugenausbildungen mit Dichtstoffen in verputzten Fassa-
densind immer an der Grundputzschichtanzuschliessen,
wobei zu beachten ist, dass die auftretenden Krafte im
Verputz aufgenommen werden kdnnen.

Die Haftzugfestigkeit der Fugenflanken muss mindestens
0,6 N/mm? betragen. Ist die Haftzugfestigkeit bei Putz-
anschlissen geringer oder nicht messbar, ist zur Ver-
starkung der Fugenflanken ein Putzabschlussprofil ein-
zusetzen.

Die berechnete Fugenbreite muss die Verformung der
unterschiedlichen Bauteile aufnehmen konnen. Die Fu-
genbreite ist mindestens mit 10mm und maximal mit
35mm zu bemessen.

Bei Fugen mit einer Breite von 10 bis 16mm muss die
Tiefe des Dichtstoffes mindestens 8mm betragen (Abb. 14).
Bei Fugen mit einer Breite >16 mm ergibt sich die Tiefe
des Dichtstoffes aus der Breite multipliziert mit dem
Faktor 0,5.

min.10mm
Fugenbreite

min. 8mm
Fugentiefe

Abb. 14 Anschlussfuge mit elastischem Dichtstoff und Hinter-
flllprofil, Fugenflanke mit Putzabschlussprofil

Elastische Dichtstoffe sollten nicht mit Farbe beschich-
tet werden. Wird ein Dichtstoff als «lberstreichbar»
bezeichnet, dirfen durch die Beschichtung keine physi-
kalischen oder chemischen Veranderungen am Abdich-
tungssystem und an der Beschichtung auftreten. Riss-
bildungen in der Farbbeschichtung sind zu tolerieren.

Tabelle 4: Eigenschaften von verschiedenen elastischen Dichtstoffen

Eigenschaften

Rohstoffbasis

Silikon neutral

Polyurethan Hybrid-Polymer Acrylatdispersion

Gesamtverformungsvermaogen 12,5 bis 25 %

12,5 bis 25 % 20 bis 25 % 7,5 bis 25 %

Volumenanderung (Schwund) <10%

<10 % <10 % <25%

Umgebungs-, Objekt- und Material-
temperatur bei Verarbeitung

+5°Cbis+30°C

18
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2.8 ANSCHLUSS MIT TRENNSCHNITT

Putzanschlisse an Fremdbauteile sind in der Re-
gel mit einem Trennschnitt zu projektieren. Ein Trenn-
schnitt ist ein durchgehender Schnitt durch alle Putz-
schichten zur vollstandigen Trennung des Putzes von
anderen Bauteilen.

Mit einem Trennschnitt soll ein Haften der Putzschichten
am anzuschliessenden Bauteil und somit eine unkontrol-
lierte Rissbildung und ein Abplatzen der Putzschichten
verhindert werden.

Risse lassen sich nicht verhindern, aber deren Verlauf
kann durch die Vorgabe einer Sollbruchstelle mittels
Trennschnitt definiert werden.

2.9 HINTERER ANSCHLUSS AN FENSTER-

UND TURRAHMEN

Der hintere Anschluss an Fenster- oder Tirrahmen
ist gegen Wasser abzudichten und mit einem Wetter-
schenkel abzudecken. Die hintere Aufbordung ist bei be-
witterten Fensterbanken oder Turschwellen zwingend
notwendig. Die Rahmenentwasserung muss oberhalb
des Wetterschenkels erfolgen.

2.9.1 Hintere Aufbordung

Die Hohe der hinteren Aufbordung muss material-
unabhangig mindestens 10 mm betragen. Dies stellt
sicher, dass kein Wasser durch Winddruck in den Bereich
der hinteren Anschlussfuge gelangen kann (Abb. 15).

Die Hohe der hinteren Aufbordung muss rahmenseitig
mindestens 15 mm betragen, damit eine Anschlussfuge
mit elastischen Dichtstoffen oder Fugendichtungsban-
dern gemass Norm SIA 274 ausgefihrt werden kann
(Abb. 16).

2.9.2 Anschlussfuge zu Fenster- oder Tirrahmen

Bei der Verwendung von Dichtstoffen muss die be-
rechnete Fugenbreite die Verformung der unterschied-
lichen Bauteile aufnehmen konnen. Die Mindestbreite der
Fuge betragt 10mm.

Bei der Verwendung von Fugendichtungsbandern sind
diese entsprechend der Fugenbreite (Einsatzbereich) aus-
zuwahlen. Die Fugentiefe (Bandbreite) muss mindestens
15mm betragen (Ziff. 2.7.1, Abb. 10).

Abb. 15 Hintere Aufbordung bei Glasfaser-Fensterbank, fassaden-
seitig mind. 10 mm

min.
15mm

Abb. 16 Hintere Aufbordung bei Metall-Fensterbank,
rahmenseitig mind. 15 mm
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2.9  HINTERER ANSCHLUSS AN FENSTER- UND TURRAHMEN

2.9.3 Verschraubung durch hintere Aufbordung

Verschraubungen durch die hintere Aufbordung bei
Fensterbanken oder Tirschwellen aus Metall dienen
lediglich der Montagehilfe. Sie diirfen die Langenausdeh-
nung sowie die Funktionalitat aller Bauteile nicht beein-
trachtigen.

Die Dichtheit der hinteren Anschlussdichtung muss ge-
wahrleistet sein und ein Eindringen von Wasser durch die
Verschraubung ist zu verhindern. Es empfiehlt sich, auf
solche Verschraubungen zu verzichten.

2.9.4 Eckausbildung von hinterer Aufbordung zu seitli-
chem Putz- oder Stehbord
Die Innenecken zwischen der hinteren Aufbordung
und den seitlichen Putz- oder Stehborden sind ver-
schweisst oder abgedichtet zu projektieren, sodass die
Fensterbanke und Tirschwellen eine dreiseitig dichte
Wanne bilden.

Abb. 17 Offene Innenecke zwischen Putzbord und hinterer
Aufbordung
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2.9.5 Wetterschenkel
Der Wetterschenkel deckt die hintere Anschluss-
fuge ab und schiitzt diese vor direkter Bewitterung.

Der Einbau der Wetterschenkel erfolgtin der Regel durch
den Fenstermonteur. Die Wetterschenkel sind so zu be-
messen, dass durch die thermischen Verformungen
keine Krafte in die Putz-, Stehborde oder Leibungen ein-
geleitet werden (Abb. 18).

Abb. 18 Fehlende Dehn- und Stauchzone bei entkoppeltem Putz-
bord aufgrund eines zu langen Wetterschenkels

Wetterschenkel- und Rahmenentwasserungsnuteninden
Fenster- oder Tirrahmen miissen seitlich mit dafiir vor-
gesehenen Dichtstoppern oder elastischem Dichtstoff
leibungsbiindig verschlossen werden (Abb. 19).

Abb. 19 Mit Dichtstopper verschlossene Nute
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2.9.6 Entwasserung von Fenster- und Tiirrahmen

Die Projektierung muss sicherstellen, dass sich die
Fenster- bzw. Turrahmen lber die Fensterbanke oder
Turschwellen entwassern. Die Vorsatzschalen-Entwas-
serung von Fenster- oder Tirrahmen (z.B. bei Holz-Metall-
Fenstern) darf nicht seitlich in die Fassadenkonstruktion
erfolgen.

2.10 SEITLICHE ABSCHLUSSE VON FENSTERBANKEN
UND TURSCHWELLEN
Die seitlichen Abschliisse sollten mit Putz- oder
Stehborden ausgebildet werden, damit die Putzschichten
von der wasserfihrenden Ebene entkoppelt sind.

Die Putzschichten missen seitlich an Fensterbanke oder
Tirschwellen schlagregendicht angeschlossen werden.

In Abhangigkeit der Materialisierung und dem Hellbe-
zugswert der Fensterbanke oder Turschwellen und der
Art des seitlichen Abschlusses sind die moglichen Maxi-
mallangen zu projektieren (Tab. 5).

2.10.1 mit starrem Putzbord

Bei Fensterbanken oder Tirschwellen mit star-
ren Putzborden werden die thermischen Langenande-
rungen direkt in die seitlichen Putzanschliisse eingeleitet.

Damit diese Anschliisse der verputzten Aussenwarme-
dammung oder des Fassadenverputzes die Langenande-
rungen aufnehmen konnen, miissen die Anschlussfugen
mit Dehn- und Stauchzonen projektiert werden.

Bei Verwendung von elastischen Dichtstoffen ist die not-
wendige Haftzugfestigkeit an den Fugenflanken von min-
destens 0,6 N/mm?sicherzustellen. Hierfiir sollten Putz-
abschlussprofile eingesetzt werden.

Die Breite der Putzborde ergibt sich aus der Wahlder An-
schlussfuge und des geplanten Putzaufbaues. Es wird
eine Mindestbreite der Putzborde von 20mm empfohlen.

Tabelle 5: Empfohlene Maximallangen von einteiligen Fensterbanken und
Tirschwellen bei einer max. Langenanderung pro Seite von 1,5 mm.

Material Seitlicher Abschluss
Ohne Starre Entkoppelte
Putz- oder Stehborde Putz- oder Stehborde Putz- oder Stehborde

Granit 3,0m ** 3,0 m ** nicht erhaltlich
Glasfaserbeton 3,0 m ** 3,0 m ** nicht erhaltlich
Kunststein 3,0 m ** 3,0 m ** nicht erhaltlich
Chromstahl unzuldssig 2,7m 3,0 m **
Aluminium hell unzuldssig 1,8 m 3,0 m **
Kupfer* unzuldssig 1,8 m 3,0 m **
Aluminium dunkel* unzuldssig 1,25 m 3,0 m **

* Beidunklen Fensterbanken und Tlrschwellen kann sich die max. Oberfldchentemperatur gegeniiber hellen Oberflachen um bis zu 30 °C erhéhen.

Beriicksichtigte Temperaturbereiche:

- helle Oberfldche -20°C bis +50°C (70°C Temp.-Diff.)
- dunkle Oberfliche -20°C bis +80°C (100°C Temp.-Diff.)

** Keine Rechenwerte, sondern tiblicherweise erhaltliche Maximalldngen.
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2.10 SEITLICHE ABSCHLUSSE VON FENSTERBANKEN UND TURSCHWELLEN

2.10.2 mit starrem Stehbord

Fensterbanke oder Tirschwellen mit einer ma-
ximalen L&ngenanderung von <1mm (z.B. Aluminium
hell: Lange bis max. 0,60 m) konnen mit starren Stehbor-
den projektiert werden. Beigrosseren Langenanderungen
sind entkoppelte Stehborde vorzusehen.

Der Putzanschluss ist mit aufsteckbaren Putzabschluss-
profilen zu projektieren. Die Dichtheit des hinteren An-
schlusses an den Fenster- oder Tirrahmen ist zu gewahr-
leisten (Abb. 22).

Putzanschlisse mit horizontal liegenden, direkt bewit-
terten Fugenausbildungen werden nicht empfohlen. Die
nach oben ungeschiitzten, horizontalen Fugenausbildun-
gen weisen erfahrungsgemass nach kurzer Zeit Flan-
kenabrisse auf (Abb. 20).

Bei Sekundarabdichtungen mit seitlichen Einschubpro-
filen sind Fensterbanke oder Tirschwellen mit starren
Stehborden die bevorzugte Ausfiihrung (Ziff. 3.10.2, Abb. 51).

2.10.3 mit entkoppeltem Putz- oder Stehbord
Fensterbanke oder Turschwellen mit entkoppel-

ten Putz- oder Stehborden konnen thermische Langen-

anderungen zwangungs- und wartungsfrei aufnehmen.

Die entkoppelten Putz- oder Stehborde werden kraft-
schlissig in das Fassadensystem eingebaut. Die not-
wendigen Dehn- und Stauchzonen zwischen den Fenster-
bank- oder Tirschwellenblechen und den entkoppelten
Putz- oder Stehborden sind zu projektieren (Abb. 21).

Die Dimensionierung der Dehn- und Stauchzone ergibt
sich aus der Materialisierung, dem Hellbezugswert und
der Lange. Die Masse missen dem Verarbeiter von der
Projektierung vor dem Einbau mitgeteilt werden.

Bei entkoppelten Putz- oder Stehborden sind keine elas-
tischen und unterhaltsintensiven Anschlussfugen not-
wendig.

Bei entkoppelten Stehborden ist der Putzanschluss mit
aufsteckbaren Putzabschlussprofilen auszufiihren. Die
Dichtheit des hinteren Anschlusses an den Fenster- und
Tidrrahmen ist zu gewahrleisten.
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Abb. 20 Stehbord mit horizontaler Fuge

Abb. 21 Entkoppeltes Putzbord mit vorhandener Dehn- und
Stauchzone

Abb. 22 Entkoppeltes Stehbord mit aufsteckbaren Putzab-
schlussprofilen
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2.10.4 ohne Putz- oder Stehbord

Abb. 23 Steinbank ohne Putzbord mit seitlichem Einstand von
20mm und Fugendichtungsband BG 1 sowie XPS-Passstiick

Bei Ausfiihrungen ohne Putz- oder Stehborde so-
wie ohne Sekundarabdichtung missen die Fensterbanke
oder Turschwellen mindestens 20mm tief in die Leibung
gefihrt werden. Je tiefer dieser seitliche Einstand aus-
gefiihrt wird, umso geringer ist das Risiko von seitlichen
Wasserablaufspuren. Eine erganzende seitliche Nut
(Abb. 24) kann dies zusatzlich reduzieren.

Fensterbanke und Tirschwellen aus Metall diirfen nicht
ohne Putz- oder Stehbord ausgefiihrt werden.

Der Anschluss der verputzten Aussenwarmedammung
auf die wasserfihrende Ebene muss mit einem Damm-
stoff mit geringer Wasseraufnahme projektiert werden.
Die Dammplatten sind hohlraumfrei anzuschliessen und
im Bereich der abdichtenden Anschlussfuge passgenau
auszufalzen.

Die seitlichen Anschliisse der verputzten Aussenwarme-
dammung oder des Fassadenputzes auf die Fensterbank-
oder Tirschwellenoberseiten sind mit Fugendichtungs-
bandern BG 1 oder elastischem Dichtstoff zu erstellen.

Bei Uberputzten Anschlussfugen mit Fugendichtungs-
bandern und Trennschnitten ist die kapillare Anbindung
der Putzschichten an die wasserfihrende Ebene nicht
unterbrochen.

Bei sichtbaren Anschlussfugen ist die kapillare Anbin-
dung der Putzschichten an die wasserfiihrende Ebene
unterbrochen.

Alternativ konnen Ausfiihrungen ohne Putz- oder Steh-
borde mit einer Sekundarabdichtung und einputzbaren
Einschubprofilen projektiert werden. Der seitliche Einstand
wird durch das gewahlte System vorgegeben (Abb. 24).

- b3k .'-'u' ¥ L‘-';-. \ 4
Abb. 24 Steinbank ohne Putz- oder Stehbord mit eingefraster Nut
und seitlichem Einschubprofil
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2.11 UNTERER ANSCHLUSS

Die Art der unteren Anschlussausbildung richtet
sich danach, ob eine Sekundarabdichtung eingebaut wird
und ob die Fensterbanke oder Tiirschwellen einen vorde-
ren Abbug aufweisen.

2.11.1 ohne Sekundarabdichtung

Bei Fensterbanken oder Tirschwellen mit vorde-
rem Abbug ohne Sekundarabdichtung konnen Putzschich-
ten direkt mit einem stumpfen Anschluss und Trenn-
schnitt an die Fensterbank- oder Tirschwellenunterseite
projektiert werden. Die stirnseitigen Abdichtungsmass-
nahmen sind 50 bis 100mm unterhalb der Fensterbanke
oder Tirschwellen weiterzufiihren (Ziff. 3.11.1, Abb. 57).

Bei Fensterbanken oder Tirschwellen ohne vorderen Ab-
bug sowie ohne Sekundarabdichtung ist eine Anschluss-
ausbildung mit einem Uberputzten Fugendichtungsband
BG 1 und Trennschnitt zu projektieren (Ziff. 3.11.1, Abb. 59].
Ein Anschluss mit elastischem Dichtstoff ist nicht zu
empfehlen, da entstandenes Kondensat oder magliche
Restfeuchte nicht austrocknen kann.

2.11.2 mit Sekundarabdichtung

Bei Fensterbanken oder Tlirschwellen mit Sekun-
darabdichtung muss der untere Anschluss als offene
Entwasserungsfuge ausgebildet werden, damit infiltrier-
tes Wasser oder Kondensat entweichen und austrocknen
kann (Abb. 25 und Ziff. 3.11.2, Abb. 60).

Fir diese Anwendungist der Einsatz von Profilen zu emp-

fehlen. Diese Anschlussausbildung ist unabhangig davon,
ob ein vorderer Abbug vorhanden ist oder nicht.
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Abb. 25 Sekundarabdichtung mit Tropfkantenprofil
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2.12 GEWERKELOCH

Als Gewerkeloch bezeichnet man eine undichte
Fehlstelle, die an den Schnittstellen im Inneneckbereich
zwischen Rahmen, Fensterbank oder Tirschwelle und
Leibung entstehen kann.

Es handelt sich dabei um eine Schnittstelle zwischen ver-
schiedenen Gewerken und Bauteilanschliissen, die zu
projektieren und durch die Bauleitung zu koordinieren
und kontrollieren ist.

Abb. 27 Gewerkeloch durch zu kurzes Putzbord

2.13 PLANUNTERLAGEN
Folgende Ausfiihrungsdetails sind fiir die Mass-
aufnahme und den Einbau erforderlich:

¢ Querschnitt durch Wandkonstruktion, Fenster und
Fensterbank sowie Tir und Tirschwelle

e Langsschnitt durch Fensterbank oder Tirschwelle im
Bereich der Leibung

2.14 LEISTUNGSVERZEICHNIS/AUSSCHREIBUNG

Im Leistungsverzeichnis missen alle notwendigen
und relevanten Anforderungen und Eigenschaften sowie
Details aufgefiihrt werden, damit das System der Wand-
offnung in Fassaden gebrauchstauglich erstellt werden
kann.

Folgende Anforderungen und Eigenschaften miissen vor
der Ausschreibung definiert sein:

¢ Materialisierung und Farbton

e zu erwartende Belastungen

e thermische Langenanderungen

e samtliche Anschlussfugen

¢ Notwendigkeit von entkoppelten Putz- oder Stehborden
¢ Notwendigkeit von Sekundarabdichtungen

e Kompatibilitat der Bauteile und Materialien
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3

AUSFUHRUNG

3.1 ALLGEMEINES

Der fachgerechte Einbau von Fensterbanken und
Tirschwellen sowie die normenkonforme Ausfiihrung
aller Anschliisse verhindert Wasserinfiltrationen in die
Fassadenkonstruktion.

3.2 MASSAUFNAHME

Die Massaufnahme zur Herstellung von Fenster-
banken und Tirschwellen ist nach dem Einbau der Fens-
ter und Tiren, durch den Unternehmer vorzunehmen.

Checkliste fir die Massaufnahme am Bau:

¢ Sind alle Fenster- und Tlirrahmen eingebaut?

e Ist ein Abschnitt des Wetterschenkels als Einbau-
und Massaufnahmehilfe vorhanden?

e Sind die fertigen Lichtmasse zwischen den Leibungen
bekannt?

* Sind die Ausfiihrungsdetails (z.B. Ladngs- und Quer-
schnitte) vorhanden? (Ziff. 2.13)

e |st eine Massaufnahmeliste des vorgesehenen
Herstellers vorhanden?

e Wurde eine konische Ausfihrung der Fensterbanke
oder Tirschwellen aufgrund von Abweichungen der
Fenster- und Fassadenfluchten definiert? (Ziff. 2.3.4)
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Abb. 28 Massaufnahme am Beispiel einer Metall-Fensterbank

@ Lichte Banklinge (Putzlicht)
0 Banktiefe

o Rickbug Wassernase

e Hohe vorderer Abbug

e Hdhe hintere Aufbordung
o Hohe seitliches Bord

o Breite Putzbord

9 Fassadeniberstand

© Neigung/Gefalle
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3.3 KONTROLLEN VOR DEM EINBAU

Vordem Einbau der Fensterbanke oder Tirschwel-
len soll sich der Monteur vergewissern oder von der Bau-
leitung bestatigen lassen, dass die Vorarbeiten abge-
schlossen und fachgerecht ausgefiihrt sind.

Zu beachten sind:

¢ Die Winddichtung zwischen Fenster- oder Tirrahmen
und Traggrund muss vorhanden sein (Abb. 29).

¢ Die Entwasserungsoffnungen der Fenster- oder Tiir-
rahmen dirfen nicht durch die Fensterbanke oder Tur-
schwellen verschlossen werden (Abb. 30).

e Die Vorsatzschalen-Entwasserung darf nicht in die T : E
Fassadenkonstruktion gefihrt werden. Abb. 31 Seitlich offene Entwésserungs- und Wetterschenkelnute

e Wetterschenkelnuten und andere horizontale Nuten
missen mit Dichtstoppern oder mit elastischem Dicht-
stoff leibungsbiindig verschlossen werden (Ziff. 2.9.5,
Abb. 19, Abb. 31).

Abb. 29 Winddichtung zwischen Fensterrahmen und Traggrund

Abb. 30 Entwasserungsoffnung wird durch hinteren Aufbug
teilweise verdeckt
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3.4 EINBAU VON FENSTERBANKEN UND
TURSCHWELLEN

3.4.1 auf Dammplatten
Der Einbau kann direkt auf die bauseits verlegten
und beschichteten Dammplatten erfolgen.

Das Auflager bendtigt das entsprechende Gefalle und ist
mit einem bewehrten, systemkonformen Grundputz zu
beschichten. Das Aufkleben der Fensterbanke oder Tir-
schwellen erfolgt mit Klebstoff mit linienformigen Raupen
mit einem Durchmesser von ca. 10mm und im Abstand
von ca. 0,20m quer zur Banklange (Abb. 32). Bei Tir-
schwellen ist der Abstand auf 0,10 m zu reduzieren.

Ungenauigkeiten oder Hohenkorrekturen dirfen nicht
mit den Kleberaupen ausgeglichen werden.

Abb. 32 Auftrag von Kleberaupen auf Auflager aus bewehrter,
systemkonformer Grundputzschicht

Fir eine einwandfreie Haftung muss ein geniigend gros-
ser, flachiger Anpressdruck sichergestellt werden. Ein
verbleibender Zwischenraum von 3-5mm zwischen Auf-
lager und Fensterbank oder Tirschwelle ist zulassig.

Bei Turschwellen muss die darunterliegende Dammung
eine ausreichende Druckfestigkeit (z. B. XPS) aufweisen
und satt aufliegen (z. B. auf Betondecke oder Winkelpro-
fil) (Abb. 33).

Eine mechanische Befestigung mit Dammstoffdiibeln ist
nicht ausreichend.
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Abb. 33 Tirschwellenauflager mit satt aufliegenden XPS-Damm-
platten

3.4.2 mit Auflagekeil

Fensterbanke oder Turschwellen mit werkseitig
angebrachten Auflagekeilen oder Dammeinlagen konnen
mit Klebstoff direkt auf die Dammplatten versetzt werden.

Werden die Auflagekeile vorgangig verlegt, sind sie mit
Klebstoff direkt auf die vorhandene Dammung aufzukle-
ben. Die Auflagekeile (Auflager) sind in diesem Fall mit
einem bewehrten, systemkonformen Grundputz zu be-
schichten.

Das Aufkleben der Fensterbanke oder Tirschwellen er-
folgt nach geniigender Aushartung der Grundputzschicht
gemass Abb. 32.
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3.4.3 mit Auflagewinkel

Auflagewinkel sind mit Dammplattenkleber auf
den Traggrund zu versetzen. Diese missen plan sowie
ohne Absatze zur Warmedammschicht verlegt werden.
Die Auflagewinkel (Auflager] sind mit einem bewehrten,
systemkonformen Grundputz zu beschichten.

Das Aufkleben der Fensterbanke oder Tirschwellen er-
folgt nach geniigender Aushartung der Grundputzschicht
gemass Ziff. 3.4.1.

3.4.4 auf Montagebligel oder Stiitzwinkel

Fensterbanke und Tirschwellen kénnen vor dem
Verlegen der Dammplatten mit Montagebiigel oder Stitz-
winkel montiert werden. Die Befestigung auf die Stiitz-
winkel oder Montagebtiigel erfolgt mit Klebstoff oder wird
durch das Fensterbank- oder Tirschwellensystem vor-
gegeben.

Fir den Einbau von Tirschwellen oder schweren Fens-
terbanken sind Stitzwinkel zu verwenden, die lastabtra-
gend am Untergrund zu befestigen sind. Montagebiigel
dienen lediglich als Montagehilfe und sind deshalb nicht
geeignet.

Durch die Montage von Stitzwinkeln darf die Bau-
werksabdichtung nicht beeintrachtigt werden. Bei einer
Verletzung (Durchbohrung) der Bauwerksabdichtung ist
diese wieder abzudichten. Die Schichtstarken und Min-
destklebeflachen sowie Abdichtungsiiberlappungen des
gewahlten Abdichtungssystems gemass Norm SIA 271
sind dabei zu beachten.

Die Anzahlder Montagebiigel oder Stiitzwinkel ist auf die
Lange und Materialisierung der Fensterbanke oder Tur-
schwellen abzustimmen.

Bei innen oder mittig im Traggrund montierten Fenster-
oder Tirrahmen wird aufgrund der Zuganglichkeit emp-
fohlen, die Dammung auf der Bristungskrone vor dem
Einbau der Fensterbanke oder Tirschwellen zu erstellen.

Die Dammplatten sind unter den Fensterbanken oder
Turschwellen passgenau (auch in der Neigung) anzu-
schliessen.

Abb. 35 Stiitzwinkel zum Lastabtrag an den Traggrund
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3.4.5 auf massiven Traggrund

Wassersaugende Briistungskronen missen in der
Rohbauphase bis zum Einbau der Fensterbanke oder Tiir-
schwellen durch eine Abdeckung vor Auffeuchtungen ge-
schitzt werden.

Auf die Briistungskrone ist vorgéngig ein Uberzug mit Ze-
mentmaortelim Verbund entsprechend den vorgesehenen
Fensterbanken oder Tirschwellen horizontal oder im Ge-
falle herzustellen. Auf den ausgeharteten und durchge-
trockneten Zementmortel konnen Fensterbanke oder
Tirschwellen gemass Ziff. 3.4.1 aufgeklebt werden.

3.4.6 auf Sekundarabdichtung

Die Sekundarabdichtung muss vorgangig als drei-
seitig dichte Wanne im richtigen Gefalle und mit schlag-
regendichten Anschliissen an Fenster- oder Tirrahmen
und die Fassade ausgebildet sein.

Auf diese trockene Abdichtungsschicht konnen die Fens-
terbanke oder Tiirschwellen gemass Ziff. 3.4.1 aufgeklebt
werden.

Die Fensterbanke oder Tiirschwellen werden in der Re-
gel nach Fertigstellung der Fassadendeckschicht von
vorne eingeschoben. Der notwendige Gerustabstand fir
diese Einbauart muss gegeben sein.

Beim Einbau ist darauf zu achten, dass im seitlichen An-
schlussbereich gentigend Zwischenraum vorhanden bleibt,
um die Langenanderungen durch die thermische Verfor-
mung nicht zu behindern.

Die Fensterbanke oder Tirschwellen sind von der seitli-
chen Aufbordung oder dem Einschubprofil entkoppelt
und bendtigen keine weiteren Abdichtungsmassnahmen.
Die seitlichen Putzanschlisse sind daher keinen Langen-
anderungen durch die Fensterbanke oder Tirschwellen
ausgesetzt und konnen als wartungsfrei bezeichnet
werden.

Bei schweren Steinfensterbanken konnen als Montage-
hilfe Distanzrohrchen unterlegt werden. Die Steinfenster-
banke werden mittels Saugheber eingeschoben. Nach
dem Einschieben werden die Distanzrohrchen herausge-
zogen.
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Abb. 36 Sekundarabdichtung mit vollflachig aufgeklebter Folie
und seitlichem Einschubprofil

Damit die Entwasserung der Sekundarabdichtung garan-
tiert ist, muss ein Zwischenraum von 3-5 mm zwischen
der Unterseite der Fensterbanke oder Tirschwellen und
der Sekundarabdichtung verbleiben. Dieser Zwischen-
raum muss fassadenseitig als Entwasserungsfuge aus-
gebildet sein (Ziff. 3.11.2, Abb. 60).

Wird fir die Entwasserungsfuge kein Tropfkantenprofil
verwendet (Ziff. 3.11.2, Abb. 60), muss der Deckputz an
der dausseren Kante bindig zur Sekundarabdichtung ab-
geglattet werden (Ziff. 2.5, Abb. 4).
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3.5 ANSCHLUSSFUGEN

Die sorgfaltige und auf den Bauablauf abgestimmte
Ausfihrung von Anschlussfugen tragt erheblich zur
Schadensfreiheit bei.

Die Anschlussfugen kdnnen mit Fugendichtungsbandern,
elastischen Dichtstoffen oder Putzabschlussprofilen mit
integriertem Fugendichtungsband ausgefihrt werden.

Die Ausfiihrung von Anschlussfugen muss gemass den
Vorgaben der Projektierung (Ziff. 2.7) und durch darin ge-
schulte Mitarbeiter erstellt werden.

Je nach Einbausituation und Fensterbank- oder Tiirschwel-
lensystem konnen unterschiedliche Anschlussfugen zur
Ausfiihrung gelangen. Die Dichtheit bei Ubergéngen von
Anschlussfugen ist zu gewahrleisten.

3.5.1 mit Fugendichtungsband

Die Dimensionierung der Fugendichtungsbander
ist entsprechend der Fugenbreite (Einsatzbereich) und
Fugentiefe (Bandbreite) auszuwé&hlen. Der Einsatzbereich
darf weder unter- noch tiberschritten werden (Ziff. 2.7.1,
Abb. 10).

Die Fugenflanken missen auf der dem Fugenband ent-
sprechenden Tiefe parallel zueinander ausgebildet sein,
ansonsten kann sich das Fugendichtungsband durch sein
Quellverhalten aus der Fuge pressen. Unebenheiten und
Verunreinigungen an den Fugenflanken wie z.B. Mortel-
reste sind vor dem Einbau zu entfernen.

Um bei sichtbar eingebauten Fugendichtungsbandern ein
Herausquellen zu vermeiden, sind diese mit einem Riick-
sprung von 1-2mm einzubauen.

Bei uberputzten Fugendichtungsbandern sind diese
dammplattenbiindig einzubauen und die Putzschichten
mit einem Trennschnitt zu entkoppeln.

Fugendichtungsbander dirfen nicht ums Eck verlegt
werden (Abb. 38). Die Eckausbildungen oder stumpfen
Anschlisse sind mit leichtem Druck rechtwinklig anein-
anderzustossen (Abb. 37). Fugendichtungsb&nder diirfen
nicht gestreckt, sondern sollten in der Lange mit ent-
sprechender Zugabe zugeschnitten werden. Die Banden-
den sind mit leichtem Druck exakt gegeneinander zu

legen. Sie diurfen nicht angeschragt oder Uberlappend
verlegt werden. Die Verwendung mehrerer Fugendich-
tungsbander Ubereinander ist nicht zulassig.

Abb. 38 Ums Eck gezogenes Fugendichtungsband
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3.5.2 mit elastischem Dichtstoff

Anschlussfugen mit Dichtstoffen sind gemass Norm
SIA 274 auszufiuhren. Die Mindestfugenbreite betragt
10mm.

Bei Fugen mit einer Breite von 10 bis 16 mm muss die Tiefe
des Dichtstoffs mindestens 8mm betragen. Bei Fugen
mit einer Breite > 16 mm ergibt sich die Tiefe des Dicht-
stoffs aus der Breite multipliziert mit dem Faktor 0,5
(Abb. 39).

Die Fugentiefe ist mit einem Hinterfillprofil (z. B. Rund-
schnur) zu begrenzen. Eine Dreiflankenhaftung ist unzu-
lassig (Abb. 39).

Die Fugenflanken missen parallel zueinander ausgebil-
det sein.

Die Haftzugfestigkeit der Fugenflanken muss mindestens
0,6 N/mm? betragen. Ist die Haftzugfestigkeit bei Putz-
anschlissen geringer oder nicht messbar, ist zur Ver-
starkung der Fugenflanken ein Putzabschlussprofil ein-
zusetzen (Abb. 39).

Dichtstoffe sollten nicht beschichtet werden. Wird ein
Dichtstoff als «lberstreichbar» bezeichnet, diirfen durch
die Beschichtung keine physikalischen oder chemischen
Veranderungen am Abdichtungssystem und an der Be-
schichtung auftreten. Feine Rissbildungenin den Farbbe-
schichtungen sind zu tolerieren.

Beim Beschichten benachbarter Bauteile ist das Uber-
greifen der Beschichtung auf den Dichtstoff auf<1mm zu
begrenzen.

Beim Einsatz eines Primers (Haftvermittlers) sind die
Herstellervorschriften zu beachten. Glattemittel missen
neutral sein, dirfen keine Verfarbungen des Dichtstoffs
oder der angrenzenden Materialien (z. B. Naturstein] ver-
ursachen und auf dem Fugendichtstoff keinen Film hin-
terlassen.
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min. 10mm
Fugenbreite

min. 8mm
Fugentiefe

Abb. 39 Anschlussfuge bei Putzbord mit Putzabschlussprofil und
Hinterfullprofil (Rundschnur)

g

Abb. 40 Uberputzter Fugenverschluss ohne Trennschnitt bei ent-
koppeltem Putzbord

3.6 FUGENVERSCHLUSS

Der Fugenverschluss dient dazu, kleinere Damm-
stofflicken <5 mm im Anschlussbereich an andere Bau-
teile mit elastischem Dichtstoff zu verfillen. Ein Fugen-
verschluss kann keine Verformungen aufnehmen. Er
erfullt einzig die Funktion des Verschliessens der Damm-
stoffliicke und kann keine Dichtheit gewahrleisten. Der
Fugenverschluss wird Uberputzt und bei entkoppelten
seitlichen Abschliissen angewendet (Abb. 40).
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3.7 TRENNSCHNITT

Mit einem Trennschnitt soll eine Haftung der Putz-
schichten am anzuschliessenden Bauteil und somit un-
kontrollierte Rissbildungen und Abplatzungen von Putz-
schichten verhindert werden. Der Trennschnitt ist
durchgehend durch alle Putzschichten auszufiihren. Er
darf weder mit Farbe noch mit Dichtungsmasse verfiillt
werden.

Abb. 42 Unkontrollierter Putzabriss aufgrund des fehlenden
Trennschnitts bei starrem Putzbord

3.8 HINTERER ANSCHLUSS

Die Abdichtung zwischen der hinteren Aufbordung
und dem Fenster- oder Tudrrahmen muss entweder als
Anschlussfuge gemass Norm SIA 274 mit einem Fugen-
dichtungsband BG 2 oder elastischem Dichtstoff ausge-
fuhrt werden. Die hintere Anschlussfuge ist biindig zur
Aufbordung zu erstellen und mit einem Wetterschenkel
abzudecken.

~

min.
15mm

Abb. 43 Hintere Aufbordung bei Metall-Fensterbanken mit einer
rahmenseitigen Hohe von 15 mm

Esist nicht zuldssig, die vorhandenen Bautoleranzen mit
konischen Fugenausbildungen auszugleichen. Um eine
funktionierende, abdichtende Anschlussfuge ausbilden
zu konnen, ist beim hinteren Anschluss rahmenseitig
eine Aufbordung von mindestens 15 mm Hohe notwendig.
Auf Verschraubungen durch die hintere Aufbordung bei
Fensterbanken oder Tirschwellen aus Metall sollte ver-
zichtet werden. Ist eine Verschraubung unumganglich, so
sind folgende Punkte zu beachten:

¢ Die Verschraubung ist vorgangig mit dem Fenster-
lieferanten zu klaren.

¢ Die Verschraubung dient lediglich als Montagehilfe.

¢ Die Fensterbanke oder Tirschwellen miissen Lang-
locher aufweisen.

e Die Schrauben miissen mittig in die Langlocher gesetzt
werden, damit sich die Fensterbanke oder Tlrschwel-
len zwangungsfrei in der Lange verformen konnen.

e Durch die Verschraubung darf das Fugendichtungs-
band nicht satt gepresst werden.

e Durch die Verschraubung und die Langlocher darf
kein Wasser hinter die Anschlussfuge infiltrieren.
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3.9 WETTERSCHENKEL

Die Wetterschenkel sind durch den Fenstermon-
teur so abzulangen, dass ihre thermische Langenande-
rung keine Krafte in die Putz-, Stehborde oder Leibungen
einleiten konnen.

Bei entkoppelten Putz- und Stehborden ist die Lange der
Wetterschenkel entsprechend der vorgesehenen Dehn-
und Stauchzone zu kiirzen (Abb. 44).

Vor der Montage der Wetterschenkelist durch die Baulei-
tung zu prifen, ob die Nuteninden Fenster- oder Turrah-
men seitlich mit den dafiir vorgesehenen Dichtstoppern
oder mit elastischem Dichtstoff verschlossen sind
(Ziff. 3.3, Abb. 31).

Abb. 44 Zu langer Wetterschenkel bei entkoppeltem Putzbord
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3.10 SEITLICHE ANSCHLUSSE AN FENSTERBANKE

UND TURSCHWELLEN

Der schlagregendichten Ausbildung seitlicher An-
schlisse an Fensterbanke oder Tiirschwellen mit funkti-
onstlichtiger Dehn- und Stauchzone ist grosse Beachtung
zu schenken. Es zeigt sich in der Baupraxis, dass einer
sorgfaltigen Ausfihrung oft eine zu marginale Bedeutung
beigemessen wird und daher diese Anschlisse als Le-
ckagen fiir Wasserinfiltrationen ein grosses Schadenpo-
tenzial darstellen.

Fensterbanke oder Tirschwellen sollten immer Putz-
oder Stehborde aufweisen, um direkte Putzanschliisse
auf die wasserfiihrende Ebene zu vermeiden.

Die seitlichen Anschliisse (Ziff. 2.7, Abb. 8) bestehen aus:

e oberer leibungsseitiger Anschluss

¢ oberer fassadenseitiger Anschluss

e stirnseitiger Anschluss

e unterer Anschluss (seitlich 50-100mm)

Diese Anschlisse kénnen unterschiedlich ausgefiihrt
werden (Ziff. 3.10.1, Abb. 45-49).

Die Ubergange von unterschiedlichen Anschlussfugen
sind kompatibel und dicht zueinander auszufihren.

3.10.1 an starres Putzbord aus Metall, Glasfaserbeton
oder Stein
Die Anschliisse zwischen den Putzborden und
dem Putzsystem sind als schlagregendichte Anschluss-
fugen mit der notwendigen Dehn- und Stauchzone auszu-
bilden.

Beistarren Putzborden werden die thermischen Langen-
anderungen in die seitlichen Putzanschlisse eingeleitet.
Die Dimensionierung der Anschlussfugen ist Aufgabe der
Projektierung und dem Ausfihrenden mitzuteilen.

Die Leibungsputzebene ist biindig mit dem Putzbord zu
erstellen.

Fur die Ausfihrung von Anschlussfugen mit Fugendich-
tungsbandern oder elastischen Dichtstoffen sind ergan-
zend Ziff. 3.5 ff. zu beachten.
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Ausfiihrungsbeispiele von seitlichen Anschliissen an starre Putzborde:

Abb. mit exaktem Dammstoffausschnitt und
45 Fugendichtungsband BG 1

Bei dieser Ausfiihrung wird das Fugendichtband Gberputzt.
Die Putzschichten sind mit einem Trennschnitt zu entkoppeln.

Breite Putzbord: 20 mm, Breite Fugendichtband: 15mm

Abb. mit Dammstoff-Passstiick und Fugendichtungsband BG 1

46 Die Verklebung des Passstlickes erfolgt vollflachig, diinn-

schichtig mit Dammplattenkleber. Die Putzschichten sind
mit einem Trennschnitt zu entkoppeln.

Breite Putzbord: 20 mm, Breite Fugendichtband: 15mm

Abb. mit Putzabschlussprofil sowie stirnseitigem Anschluss
47 mit Fugendichtungsband BG 1

Das Fugendichtband BG 1 wird leibungsseitig nach den Ver-
putzarbeitenverlegtundbleibtsichtbar. Die richtigdimensio-
nierte Anschlussfuge kann auch mit elastischem Dichtstoff
ausgebildet werden, dazu ist Ziff. 3.5 sowie 3.5.2 zu beachten.

Breite Putzbord: 20 mm, Breite Fugendichtband: 20 mm

8 seaganae . S : .
. ii;:ﬁ'- 1 Abb. mit Putzabschlussprofil mit integriertem Fugendichtungs-
f 48 band sowie stirnseitigem Anschluss mit Fugendichtungs-

band BG 1

i
"

Die Putzschichten konnen leibungsseitig ohne Trennschnitt
angeschlossen werden. Das stirnseitige Fugendichtungs-
band BG 1 wird liberputzt. Die Putzschichten sind mit einem
Trennschnitt zu entkoppeln. Die Herstellervorgaben des
Putzanschlussprofils sind zu beachten.

Abb. mit iiberputztem Fugendichtungsband

49 Das Fugendichtungsband wird dammplattenbiindig ein-

gebaut und tberputzt. Alle Putzschichten sind mit einem
Trennschnitt entkoppelt.
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3 AUSFUHRUNG

3.10 SEITLICHE ANSCHLUSSE AN FENSTERBANKE UND TURSCHWELLEN

3.10.2 an starres Stehbord aus Metall

Putzanschlisse an starre Stehborde kénnen nur
an Fensterbanken oder Tirschwellen mit einer Lange bis
maximal 0,6 m ausgefiuhrt werden. Dazu sind aufsteckbare
Putzabschlussprofile zu verwenden. Die Dichtheit des
hinteren Anschlusses an den Fenster- oder Tirrahmen

ist zu gewihrleisten (Abb. 50).

Entkoppelte Putzanschlisse an starre Stehborde konnen
in Kombination mit Sekundarabdichtungen und Einschub-
profilen erstellt werden (Ziff. 3.4.6, Abb. 36). Die notwen-
digen Dehn- und Stauchzonen sind zu beriicksichtigen
und dirfen nicht mit Dichtstoffen verfiillt werden. Starre
Stehborde sind bei Sekundarabdichtungen mit Einschub-
profilen Bestandteil der systembedingten Ausfiihrung.

Abb. 50 Leibungsseitiger Anschluss mit aufsteckbarem Putzab-
schlussprofil sowie stirnseitigem Anschluss mit Fugendichtungs-
band BG 1

Abb. 51 Starres Stehbord bei Sekundarabdichtung mit seitlichem
Einschubprofil
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3.10.3 an entkoppeltes Putz- oder Stehbord aus Metall
Entkoppelte Putz- oder Stehborde konnen kraft-
schlissigin die Leibungen eingebaut werden. Es sind kei-
ne elastischen und unterhaltsintensiven Anschlussfugen

notwendig.

Das Mass dervorgesehenen Dehn- und Stauchzonen muss
beim Einbau eingehalten werden. Hohe und niedrige Ein-
bautemperaturen sind zu beriicksichtigen. Bei niedrigen
Einbautemperaturen sind grossere Dehn- und Stauchzo-
nen vorzusehen.

Kleinere Dammstofflicken < 5mm im Anschlussbereich
der Putz- oder Stehborde konnen mit einem Fugenver-
schluss verfiillt werden (Ziff. 3.6).

Bei entkoppelten Putzborden ist ein kraftschliissiger
Putzanschluss maglich (Ziff. 2.10.3, Abb. 21). Die Leibungs-
putzebene ist biindig mit dem Putzbord zu erstellen.

Bei entkoppelten Stehborden ist der Putzanschluss mit auf-
steckbaren Putzabschlussprofilen auszufiihren (Ziff. 2.10.3,
Abb. 22). Die Dichtheit des hinteren Anschlusses an den
Fenster- oder Tlirrahmen ist zu gewahrleisten.

- A et ¥ . —

Abb. 52 Entkoppeltes Stehbord mit Dehn- und Stauchzone und
aufsteckbarem Putzabschlussprofil
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3.10.4 ohne Putzbord an Stein oder Glasfaserbeton

Beim Einbau von Fensterbanken oder Tirschwel-
len ohne Putzbord sowie ohne Sekundarabdichtung sind
folgende Punkte zu beachten:

¢ Der seitliche Einstand muss mindestens 20 mm tief in
die Leibung geflihrt werden.

¢ In die Fassade einspringende Fensterbanke und Tir-
schwellen sollten von der verputzten Aussenwarme-
dammung oder dem Putzsystem mit einer Anschluss-
fuge und somit von der wasserfihrenden Ebene ent-
koppelt werden.

¢ Seitliche Nuten zur Wasserfiihrung missen ca. 10mm
breit sein und nahe der Leibungsflucht positioniert wer-
den (Abb. 55).

e Firdie Ausfiihrung von Anschlussfugen mit Fugendich-
tungsbandern oder elastischen Dichtstoffen ist ergan-
zend Ziff. 3.5 ff. zu beachten.

¢ Fir den exakten Einbau eines liberputzten Fugendich-
tungsbandes BG 1 wird der Einsatz eines Passstiickes
empfohlen (Abb. 53, 54 und Ziff. 2.10.4, Abb. 23).

1; - ‘ : ¥y

Abb. 53 Vorgelegtes Fugendichtungsband in der Leibung als
Vorbereitung fiir Passstiick

.

Abb. 54 Exakt eingepasstes XPS-Passstiick mit 20mm Fugen-
dichtungsband BG1

Beim Einbau von Fensterbanken oder Tirschwellen ohne
Putzbord mit Sekundarabdichtung und einputzbaren Ein-
schubprofilen sind folgende Punkte zu beachten:

¢ Der seitliche Einstand wird durch das Einschubprofil
vorgegeben (Abb. 55).

e Die seitlichen Nuten zur Wasserfiihrung sollten nahe
der Leibungsflucht positioniert und ca. 10 mm breit sein
(Abb. 55).

Abb. 55 Steinbank ohne Putz- oder Stehbord mit eingefraster
Nute in Kombination mit Einschubprofil und Sekundarabdichtung
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3 AUSFUHRUNG

3.11 UNTERER ANSCHLUSS

Die Anschlussausbildung richtet sich danach, ob
eine Sekundarabdichtung eingebaut wird und ob die
Fensterbanke oder Tirschwellen einen vorderen Abbug
aufweisen.

3.11.1 ohne Sekundarabdichtung

Bei Fensterbanken oder Tirschwellen mit vorde-
rem Abbug ohne Sekundarabdichtung kdnnen Putz-
schichten generell direkt mit einem stumpfen Anschluss
und Trennschnitt an die Fensterbank- oder Turschwel-
lenunterseite angeschlossen werden (Abb. 56).

Die stirnseitigen Abdichtungsmassnahmen werden 50 bis
100 mm unterhalb der Fensterbanke oder Tirschwellen
weitergefiihrt (Abb. 57).

Bei Fensterbanken oder Tirschwellen ohne vorderen Ab-
bug sowie ohne Sekundarabdichtung ist auf die ganze
Lange eine abdichtende Anschlussausbildung auszufiih-
ren. In der Regel werden die stirnseitigen Abdichtungs-
massnahmen weitergefiihrt (Abb. 59).
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Abb. 56 Stumpfer Anschluss mit Trennschnitt

Abb. 57 Seitlicher und unterer Anschluss (50-100mm)
mit Fugendichtungsband BG 1 bei Einbau auf Montage-
bigel

P

Abb. 58 Anschluss mit iberputztem Fugendichtungs-
band und Trennschnitt

»

Abb. 59 Anschluss mit umlaufendem Fugendichtungs-
band BG 1
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3.11.2 mit Sekundarabdichtung

Der untere Anschluss mit Sekundarabdichtung
ist als Entwasserungsfuge auszubilden, damit infiltrier-
tes Meteorwasser oder Kondensat entweichen oder aus-
trocknen kann.

Fur diese Anschlussausbildung sind Profile, Auflagekei-
le oder komplette Fensterbank- oder Tirschwellensys-
teme erhaltlich, mit denen sich Entwasserungsfugen aus-
bilden lassen (Abb. 60).

Abb. 60 Entwasserungsfuge bei Sekundarabdichtung mit
Tropfkantenprofil
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3 AUSFUHRUNG

3.12 GEWERKELOCH

Als Gewerkeloch bezeichnet man eine Fehlstelle,
die an den Schnittstellen im Inneneckbereich zwischen
Rahmen, Fensterbank oder Tirschwelle und Leibung
entstehen kann. Werden Gewerkeldcher festgestellt, sol-
len diese der Bauleitung gemeldet werden. Vor der Mon-
tage des Wetterschenkels soll eine Abnahme dieser
Schnittstelle durch die Bauleitung erfolgen.

Beispiele von guten und mangelhaften Ausfiihrungen:

Abb. 61 Beim Putzbord und der hinteren Aufbordung fehlt die
Fugenflanke. Eine Abdichtung kann nicht angebracht werden.

Abb. 62 Putzbord und hinterer Aufbug sind geschlossen.
Das Fugendichtungsband kann am Rahmen durchgehend einge-
legt werden.
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Abb. 63 Putzbord und hintere Aufbordung ergeben klar defi-
nierte Anschlussflachen zum Erstellen der Anschlussfuge.

Die Abbildung zeigt die Situation vor dem Einbau des Passstiicks
(Ziff. 3.10.1, Abb. 46).

Abb. 64 Bei der Ausklinkung fehlt die Fugenflanke. Eine Abdich-
tung kann daher nicht angebracht werden.

3.13 SCHUTZ VON FENSTERBANKEN ODER
TURSCHWELLEN

Fensterbanke und Tirschwellen sind vor Verunreinigun-

gen und bei Bedarf vor mechanischen Beschadigungen

zu schitzen.

Vor der Montage des Wetterschenkels ist eine allfallig
vorhandene Schutzfolie in diesem Bereich zu entfernen.
Dabeidirfen keine scharfen Werkzeuge wie Messer oder
Spachtel eingesetzt werden. Die Entfernung der restli-
chen Schutzfolie erfolgt vorzugsweise zeitnah vor der
Schlussreinigung.
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4

INSTANDHALTUNG
UND UNTERHALT

4.1 ALLGEMEINES

Die Bauwerkserhaltung umfasst die Instandhal-
tung, die Instandsetzung und die Erneuerung. Beziglich
des Unterhalts von Fensterbanken und Tiirschwellen ist

vor allem die Instandhaltung und Instandsetzung wesent-
lich.

Gemass Norm SIA 469 «Erhaltung von Bauwerken» dient
die Instandhaltung der Bewahrung der Gebrauchstaug-
lichkeit des Bauwerks durch regelmassige und einfache
Massnahmen. Die Instandsetzung dient der Wiederher-
stellung der Sicherheit und der Gebrauchstauglichkeit
fur eine festgelegte Dauer.

Unter Erneuerung wird das Wiederherstellen eines ge-
samten Bauwerks oder von Teilen desselben in einen mit
dem urspringlichen Neubau vergleichbaren Zustand
verstanden.

Fir die dauerhafte Funktion des Systems der Wandoff-
nung mit integrierter Fensterbank oder Tiurschwelle ist
es erforderlich, dass durch den Bauherrn oder den Nutzer
ein regelmassiger Unterhalt durchgefihrt wird.

4.2 UBERWACHUNG UND KONTROLLE

Durch regelmassige Kontrollen kénnen der Zu-
stand der Fensterbdnke und Tirschwellen stetig Uber-
wacht und die Anschlisse kontrolliert werden.

Die notwendigen Massnahmen kdnnen so zum richtigen
Zeitpunkt getroffen werden.

Eine Kontrolle sollte von einer beauftragten Fachperson
durchgefihrtwerden. Der Bauteilzustand wird dabei sys-
tematisch in einem Protokoll erfasst und mit Vorteil foto-
grafisch festgehalten. Grundlage der Kontrolle ist eine
Liste der zu kontrollierenden Bauteile sowie die nachfol-
gende, nicht abschliessende Aufzahlung der zu Uberpri-
fende Punkte:

¢ Verschmutzung

¢ Algen und Pilzbefall

¢ Beschadigungen und Rissbildungen

¢ Dichtheit der Anschlisse

¢ Funktion der Dehn- und Stauchzonen

e Fensterentwasserung und Fensterdichtungen
e Wasserfihrung und Entwasserung

4.3 REINIGUNG

Eswird empfohlen, mindestens einmal jahrlich die
Oberflachen der Fensterbanke oder Tirschwellen zu rei-
nigen.

Bei entkoppelten Putz- oder Stehborden sind zusatzlich
die offenen Dehn- und Stauchzonen zu reinigen und frei-
zuhalten.

4.4 ANSCHLUSSE

Samtliche sichtbaren Fugenausbildungen missen
im Zuge der Instandhaltung in regelmassigen Abstanden
kontrolliert und unterhalten werden. Alle Anschlisse
sind auf ihre Funktionstiichtigkeit zu Gberpriifen. Putzan-
schliisse an Fensterbanke oder Turschwellen sind auf
Verfarbungen, Risse oder Abplatzungen zu untersuchen.

4.5 BEANSPRUCHUNG

Fensterbanke sind nicht begehbar und diirfen nicht
Ubermassig belastet werden z. B. als Sitzgelegenheit oder
durch das Daraufstellen von schweren Pflanzgefassen.
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5

PFLICHTEN DER
VERTRAGSPARTNER

5.1 ALLGEMEINES

Von der Projektierung iber den Einbau bis zur Nut-
zung von Fensterbanken und Tirschwellen sind immer
mehrere Beteiligte fir die Gebrauchstauglichkeit des
Werks verantwortlich.

Nur wenn sich alle am Werk Beteiligten ihrer Pflichten
und Zustandigkeiten bewusst sind, konnen Fehler friih-
zeitig erkannt und zum richtigen Zeitpunkt korrigiert
werden.

5.2 PFLICHTEN FUR PROJEKTIERUNG, UNTER-
NEHMER UND BAUHERREN
Nachfolgend sind die Pflichten im Zusammenhang
mit der Projektierung, dem Einbau und der Nutzung von
Fensterbanken und Tirschwellen aufgefiihrt (Grundlage:
giiltige Normen des SIA).

5.2.1 Projektierung
Sie ist insbesondere verantwortlich fir die:

¢ Erstellung der Konzepte fiir Nutzung, Sicherheit,
Entwasserung, Luftdichtheit, Abdichtungen und
Warmedammung

e Erstellung eines normenkonformen Leistungsver-
zeichnisses

e Abgabe eines Querschnitts durch Wandkonstruktion,
Fenster und Fensterbank oder Tir und Tirschwelle

e Abgabe eines Langsschnitts durch Fensterbank oder
Tirschwelle im Bereich der Leibung

¢ Projektierung der Anschlussfugen des hinteren,
seitlichen und unteren Anschlusses

¢ Projektierung des Geriistes je nach gewahltem
Fensterbank- oder Tirschwellensystem

e Abgabe von Anweisungen bei besonderen Arbeits-
ausfihrungen

5.2.2 Bauleitung
Sie ist insbesondere verantwortlich fir die:

 Uberwachung der Massnahmen zum Witterungs-
schutz des Traggrunds wahrend des Rohbaus

e Abnahme der Traggriinde beziiglich Toleranzen

e Abnahme der Fenster- oder Tirmontage beziglich
Toleranzen

e Kontrolle und Abnahme der drei Funktionsebenen
(Ziff. 2.1, Abb. 1)

¢ Planung und Koordination des Bauablaufs
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¢ Beschaffung eines Abschnitts des Wetterschenkels zur
Ermittlung der Einbauhdhe der Fensterbanke oder Tiir-
schwellen

e Koordination und Kontrolle der Schnittstelle Fenster-
bank oder Tirschwelle zu Fenster- oder Tirrahmen
und Leibung (Gewerkeloch]

5.2.3 Fensterunternehmer
Erist insbesondere verantwortlich fir die:

e Uberpriifen des Untergrundes auf Ebenheit und Lot
(Abweichungen sind vor der Montage der Bauleitung
mitzuteilen)

e Abdichtung der horizontalen Nuten, welche seitlich in
die Fassadenkonstruktion verlaufen

5.2.4 Fassadenunternehmer
Eristinsbesondere verantwortlich fir die:

¢ Kontrolle des Untergrundes hinsichtlich Tragfahig-
keit, Oberflachenbeschaffenheit, Toleranzen und
Feuchtigkeit

e Massaufnahme der Fensterbanke oder Turschwellen

e Information an Bauleitung, falls die Winddichtung
(Ziff. 2.1, Abb. 1) zwischen Traggrund und Fenster-
bzw. Tirrahmen nicht oder ungeniigend angebracht ist

¢ Information an Bauleitung falls grossere Abweichun-
gen (Toleranzen Traggrund oder Fluchten Fenster-
oder Tirrahmen zur Fassade) vorhanden sind

5.2.5 Bauherr
Erist insbesondere verantwortlich fir die:
¢ Regelmassige Kontrolle, Pflege und den Unterhalt
wahrend der Nutzung
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